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Цель программы: актуализация знаний и умений в области разработки и производства 

водно-дисперсионных лакокрасочных материалов (ВД ЛКМ). 

Категория слушателей: химики-технологи 

Нормативный срок освоения программы: 24  часа 

Форма обучения: очная  

Форма контроля знаний: Зачет 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. обладать профессиональными компетенциями: 

ПК-1 – в выборе дисперсий и функциональных добавок для производства ВД ЛКМ; 

ПК-2 – в области технологии производства ВД ЛКМ; 

ПК-3 – разбираться в оборудовании для производства. 

3.2. владеть: 

- принципами разработки рецептуры ВД ЛКМ; 

- основными методами оценки качества сырьевых компонентов и готовой продукции. 

3.3. уметь: 

- пользоваться современными методами и приборами контроля качества сырья и готовой    

продукции. 

3.4. знать: 

- механизм пленкообразования ВД ЛКМ;  

- роль и механизм действия каждого вида функциональных добавок; 

- причины возникновения брака готовой продукции. 

 

Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем 

  

Всего, 

час. 

  

В том числе: Форма контроля 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Модуль 1. «Состав и свойства ВД ЛКМ» 

1.1 Виды дисперсий для ВД ЛКМ и механизм 

пленкообразования 
4 4 - - 

1.2 Функциональные добавки 2 2 - - 

1.3 Технология производства и основные виды 

оборудования 
2 2 - - 

Модуль 2. «Рецептуростроение» 

2.1 Принципы расчета рецептур 8 8 - - 

Модуль 3. «Методы испытаний ВД ЛКМ и сырья для их производства» 

3.1 Методы испытаний сырьевых компонентов 3 3 - - 

3.2 Методы испытаний ВД ЛКМ при разработке, 

производстве и применении 
4 4   

Итоговая аттестация.  1 - - Зачет 

Итого 24час. 23 - 1 

 

 
 

 

 

 



Учебная программа

Основная литература

1. Верхоланцев В.В. Функциональные добавки в технологии лакокрасочных материttлов и

покрытий. М.: ООО <Издательство <<JIКМ-прессD.2008. - 280 с.

2. Казакова Е.Е., Скороходова О.Н. Водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные

материалы строительного нilзначения. М.: ООО <Пэйнт-Медиа>.2003. - 135 с.

,Щополнительная лптература

1. КалинскЬя Т.В.,,Щринберг А.С. Щветные пигменты. М.: ООО <<Издательство <<JIКМ-

пресс>.2013. - 360 с.

2. Герасимова Л.Г., Скороходова О.Н. Наполнители для лilкокрасочной промышленности. М.:

ООО <Издательство <JIКМ-пресс>. 2010. -224 с.

повышения квалификации
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Наименование модуJuI,

разделов и тем
Содержание обl"rения, задания к практическим занятиrIм,

рекомендуемая литература
Моdуль 1. <Сосmав u свойсmва ВД ЛКМ)

11

Виды дисперсий ллlя ВД

JIКМ и механизм
пленкообразования

Рассматриваются основные свойсгва ВД ЛКМ и покрьrгий на ror

основе, основные типы дисперсий для производствъ их основные

харzжтеристики и критерии выбора. Основы гlтtенкообразовztния

полимеров из водньIх дисперсий, механизм действия коаJIесцентов и

rшасгификаторов, принципы выбора эффективньrх коzrпесцентов дJIя

рtх}лиt{ньж дисперсий

|.2.

Функциональные

добавки, входящие в

состав ВД ЛКМ и роль
каждой из них

Рассматриваются реологические добавки (основные поIuIтиrI реологии
р€lзпичные типы течения; оптим,lльный реологический профиль дlя
каждого вида ВД ЛКМ). Типы и механизм действия разJIиt{ньж

реологических добавок, применяемьIх в рецептурах; рекомендации по .

применению. Гhlенкообразующие и пеногасящие добавки, смачиватели,
и добавки.

l.з
Технология производства
и основные виды
оборудования

Рассматриваются особенности технологии производства ВД ЛКМ,
вопросы разработки технологи.Iеского регламентъ типовое

оборудование.

Моdуль 2. кРецепmуросmроенuе ВД ЛКМ)

2.1.
Принципы расчета

рецеtrrур

Рассматриваются основные принципы и методы расчета рецептур.
Понятие степени наполнениJI ЛКМ и способы расчета объемной

концентрации пигмеЕтов (ОКП) и ее критического значениrI (КОЮI)

Влияние этих показателей на свойства и нrвначение В.Щ JIКМ.

Моdуль 3. кМеmоdьt uспыmанuй В,Щ ЛКМ u сырья 0ля ttx проtввоdсmва>

з.1
Мgгоды испытаний

сырьевьrх компонентов
Рассматриваются методы и приборы для испьшания дисперсий,

добавок и наполнителей, предусмотренных российскими стаIцартами.

Мегоды испытанийВfl
ЛКМ при разработкео
производстве и
применении

Рассматриваrотся вопросы выбора методов и средств измерениlI,

возможные ошибки при проведении испытаний и обработке

результатов, интерпретациrI полученных данных, стандарты и приборы

для определения пок€вателей качества.

к.т.н. Скороходова О.Н.
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